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	Для получения более достоверных данных проведена серия экспериментов. В результате повторного нагрева образца при идентичных условиях были получены значения массы образца, совпадающие с первоначально полученными данными во втором знаке после запятой. ...
	Таблица 13 – Изменение массы образца в процессе сушки



